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摘　要 　为研究层布式钢纤维与聚丙烯纤维混杂应用对混凝土干缩性能的影响 ,对普通混凝土、层布式钢纤维混

凝土以及层布式混杂纤维混凝土在恒温 ( (20 ±2) ℃) 、恒湿 (相对湿度 (60 ±5) %) 条件下的干缩率和质量损失率进

行了对比试验。结果表明 :层布式混杂纤维混凝土的干缩率明显小于普通混凝土和层布式钢纤维混凝土 ,在龄期

180 d 时 ,层布式混杂纤维混凝土干缩率降低了 2619 % ,掺入粉煤灰和磨细矿渣的层布式混杂纤维混凝土降低了

4012 % ;而层布式混杂纤维混凝土的质量损失率比普通混凝土大 ,在龄期 180 d 时 ,增加了 1813 % ,掺入粉煤灰和磨

细矿渣的层布式混杂纤维混凝土 ,其质量损失率与普通混凝土基本一致。层布式混杂纤维的掺入 ,显著改善了混

凝土的干缩性能。
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Abstract 　In order to s tudy the effects of the hybrid application of layer s teel fibers and polypropylene fibers on dry2
shrinkage prop erties of concrete , the contras t exp eriments on the dry2shrinkage ratio and mass2los s ratio of the ordinary

concrete (OC) , the layer s teel fiber reinforced concrete (LSFRC) and the layer hybrid fiber reinforced concrete (LH2
FRC) under constant temp erature ( (20 ±2) ℃) and constant humidity ( relative humidity 60 % ±5 %) conditions were

carried out . The dry2shrinkage ratio of LHFRC is obviously smaller than thos e of OC and LSFRC and achieves a reduction

of 2619 % ; while that of LHFRC after adding grinding slag and fly ash achieves a reduction of 4012 % at the age of 180

days . However , the mass2los s of LHFRC is larger than that of OC and achieves an increment of 1813 % at the age of

180 days and that of LHFRC is almost the s ame with OC’s after adding grinding slag and fly ash. The dry2shrinkage

prop erties of concrete will be improved remarkably by adding layer hybrid fiber.
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　　层布式钢纤维混凝土[1 ] (layer steel fiber rein2
forced concrete ,L SFRC) 的力学性能与钢纤维混凝

土相近 ,而钢纤维用量仅为钢纤维混凝土的 10 % ,

明显降低了成本 ;但其中间部分素混凝土的韧性、抗

裂性能较差 ,成为薄弱环节。层布式混杂纤维混凝

土[2 ] (layer hybrid fiber reinforced concrete ,L HFRC)

是对层布式钢纤维混凝土的改进 ,在其基础上加入

有机纤维 ,并使之三维乱向均匀分布于混凝土中。

这样一来 ,两类纤维对混凝土的增强作用得到优势

叠加 ,材料性能优势互补 ,混凝土中塑性裂缝数量较

少、宽度明显较小 ,混凝土内部空隙较少 ,使其原生

缺陷部分减少[2 ] ;并且 ,将纤维加入混凝土中 ,改善
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了混凝土的抗干缩开裂性能[3 ] 。裂缝是混凝土路

面的主要灾害 ,尽管引起裂缝的原因很多也很复杂 ,

但许多研究结果表明 ,混凝土结构表面出现的各种

网状表面裂缝绝大多数是因干缩引起的[4 ] ;因此研

究这种新型复合材料路面的干缩性能有重要意义。

目前 ,国内外关于层布式混杂纤维混凝土干缩性能

的研究尚未见报道。为此笔者对其干缩性能进行了

研究 ,并与普通混凝土 (ordinary concrete , OC) 、L S2
FRC 及掺入部分粉煤灰和磨细矿渣的 L HFRC 进行

了比较分析。

1 　试验材料与方法

111 　原材料

胶凝材料 :武汉产堡垒牌 P1O14215R 水泥、阳

逻牌一级粉煤灰 ,北京首钢盛世佳新型材料公司产

高炉磨细矿渣。

骨料 :中河砂 ,细度模数 2177 ;石子 ,粒径 5～30

mm ,大小均匀 ,无片状 ,连续级配。

纤维 :上海贝卡尔特佳密克丝 ○R ZP2805 型钢纤

维 (表 1)和聚丙烯纤维 (表 2) 。

表 1 　钢纤维性能参数

Table 1 　Properties of steel fiber

长径比 形状 抗拉强度/ MPa 弹性模量/ GPa 极限拉伸率/ % 密度/ (kg/ m3)

80 弓形 1 070 200 0. 5～3. 5 7 800

表 2 　聚丙烯纤维性能参数

Table 2 　Properties of polypropylene fiber

密度/ (kg/ m3) 延伸率/ % 长度/ mm 吸水率/ % 燃点/ ℃ 熔点/ ℃ f / MPa E/ MPa

910 12 18～20 0 593 165 276 3 793

112 　方 　法

据文献[ 5 ] ,按《公路水泥混凝土路面设计规范》

(J TGD40 2002)重级交通等级对混凝土弯拉强度等

级 415～510 MPa [6 ]的要求 ,确定普通混凝土的配合

比 (表 3) ,并以此为基础设计混凝土试件 (表 4) ,其

中 F3 的配合比见表 5。

表 3 　普通混凝土配合比

Table 3 　Mix of ordinary concrete

体积质量/ (kg/ m3)

水泥 砂 石 水

总体积质量/

(kg/ m3)

水灰

质量比

330 671 1 300 152 2 453 0. 46

表 4 　试件设计及编号

Table 4 　Design and code of specimens

编 　号 钢纤维体积率/ % 聚丙烯体积率/ % 粉煤灰质量百分率/ % 磨细矿渣质量百分率/ %

F0 (OC) 0 0 0 0

F1 (LSFRC) 上层 1. 0 ,下层 1. 5 0 0 0

F2 (L HFRC) 上层 1. 0 ,下层 1. 5 0. 1 0 0

F3 (L HFRC) 上层 1. 0 ,下层 1. 5 0. 1 10 20

表 5 　F3 的配合比

Table 5 　Mix of F3 (L HFRC)

体积质量/ (kg/ m3)

水泥 粉煤灰 磨细矿渣 砂 石 水

总体积质量/

(kg/ m3)
水胶质量比

231 33 66 671 1 300 152 2453 0. 46

　　F1、F2 及 F3 的上、下层钢纤维 ,分别以试件上、 下 2 cm 厚的体积率进行掺配 ,每个试件钢纤维的质
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量为 :上层 1 %体积率的钢纤维质量 = 7 800 ×011 ×

01515 ×0102 ×1 % = 01080 3 kg ,下层 115 %体积率

的钢纤维质量 = 7 800 ×011 ×01515 ×0102 ×

115 % = 01120 5 kg ,并撒布于距试件上、下边缘 2 cm

处 ;F2 和 F3 的聚丙烯纤维以试件体积率进行掺配 ,

并均匀分布于混凝土中。

为保证混凝土拌合物的均匀性和质量 ,采用强

制式搅拌机搅拌 ,制作流程为 :石子、砂子、10 %水 ,

搅拌 30 s ,加水泥 (掺合物) ,搅拌 30 s ,加有机纤维 ,

搅拌 60 s ,加余下水 ,搅拌 60 s ,卸料浇注。F1、F2 和

F3 制作流程 :在钢模底部铺 2 cm 厚的混凝土层 ,人

工均匀撒布一层 01120 5 kg 的钢纤维 ,加入混凝土 ,

把试件连同钢模放在振动台上振动密实 ,再在混凝

土钢模顶部 2 cm 处人工均匀撒布一层 01080 3 kg

的钢纤维 ,振动、密实、收浆、抹平。

采用 100 mm ×100 mm ×515 mm 混凝土试件 ,

每组 3 块 ,按照《公路工程水泥混凝土试验规程》

(J TJ 053 94) [7 ]进行干缩性能测试。在 (20 ±2) ℃、

相对湿度 (95 ±5) %条件下养护 24 h ,脱模 ,然后在

(20 ±2) ℃、相对湿度 (60 ±5) %的空气中养护至预

定龄期。分别测试各混凝土试件在龄期为 1、3、7、

14、28、60、90、180 d 时的长度和质量 ,并计算其相对

于 1 d 龄期试件的长度收缩率和质量损失率 (亦称

失水率) 。

2 　结果与讨论

图 1 　不同试件的干缩率

Fig. 1 　Dry2shrinkage ratio of different specimens

211 　干缩率

21111 　试验结果 　从图 1 可以看出 : 1) 龄期 3～7

d 时 ,F0、F1 的干缩率增长较明显 ,而 F2、F3 的干缩

率基本没有变化 ;7～14 d 时 ,4 组试件的干缩率均

激增 ; 60 d 后 ,干缩率增长速度均十分缓慢。2) F1

与 F0 干缩率基本一致。3) F2、F3 各龄期干缩率均

明显低于 F0 ,龄期 180 d 时 ,分别低于 F0 达 01021

和 01028 个百分点 , 比 F0 分别降低 2619 %和

4012 %。

21112 　结果分析 　乱向分布的聚丙烯纤维使混凝

土的干缩率大幅度减小。混凝土的干燥收缩过程与

毛细管中水的弯液面有关 ,在毛细管水蒸发过程中 ,

混凝土处于不断增强的压缩状态 ,导致其体积缩

小[8 ] 。掺入聚丙烯纤维的混凝土 ,每 cm3 有数十根

细纤维 ,它们起着“撑托”骨料的作用 ,降低了混凝土

表面的析水 ,亦即水泥砂浆的保水能力得到了提高 ,

从而延长了水泥砂浆孔隙中出现弯液面 (表面张力)

的时间 ;另外 ,聚丙烯纤维的弹性模量高于凝结初期

基体的弹性模量 ,增加了塑性和硬化初期复合体的

抗拉强度 ,增强了抵制因失水干燥而产生变形的

能力。

掺入复合掺合料后 ,有效减小了混凝土的干缩

率。这是因为 ,复合掺合料等量替代了部分水泥 ,水

泥用量减少 ,水化产生的体积收缩随之减小 ;同时 ,

粉煤灰起到了微集料效应及火山灰效应 ,它生成致

密的 C2S2H 凝胶 ,填充了孔隙 ,降低了混凝土的孔

隙率 ,从而减小了混凝土的干缩率。

212 　质量损失率

21211 　试验结果 　从图 2 可看出 : 1) 龄期 3～7 d

时 ,4 组试件的质量损失率均激增 ;7～14 d 时 ,质量

损失率增长速度相对放慢 ;60 d 后 ,质量损失率增长

速度十分缓慢。2) F1 质量损失率低于 F0 ,龄期 180

d 时 ,低于 F0 达 22 %。3) F3 与 F0 质量损失率基本

一致 ; F2 质量损失率高于 F0 ,180 d 龄期时高于 F0

达 1813 %。

图 2 　不同试件的质量损失率

Fig. 2 　Mass2loss ratio of different specimens

21212 　结果分析 　掺入聚丙烯纤维后 ,混凝土质量

损失率有所提高。文献[ 9 ]指出 :开始干燥时所损失

的自由水并不引起混凝土的收缩 ,干燥收缩的主要

原因是吸附水的消失。聚丙烯纤维的介入 ,使水泥

浆中胶凝质点间吸附水减少 ,而自由水相对增加 ;因
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此 ,混凝土失去的水分中自由水所占比率增大 ,而自

由水的失去并不会引起混凝土体积的收缩。本试验

结果表现为 :相对于 OC ,L HFRC 在干缩率减小的

同时失水率增大 ;另外 ,对比图 1 和 2 ,尤其在 3～7

d 失水速率很高而干缩速率却很低 ,它们不呈正比

关系。其原因在于这段龄期失去的水分大都是自

由水。

层布式钢纤维对混凝土干缩率影响极小 ,但其

质量损失率有所降低。分析原因 ,分布在上、下表层

的钢纤维对混凝土基体的影响很小 ,试验结果表明 ,

L SFRC 与 OC 的失水量基本相同 ;而计算质量损失

率时 ,由于钢纤维使 L SFRC 试件的基准质量增加 ,

因此得到的质量损失率减小。

3 　结 　论

层布式混杂纤维混凝土 (L HFRC) 的干缩率明

显低于普通混凝土 (OC) 和层布式钢纤维混凝土

(L SFRC) ,掺入粉煤灰和磨细矿渣后其干缩率进一

步降低。L HFRC 的失水率大于 OC ,掺入粉煤灰和

磨细矿渣后其失水率与 OC 基本一致 ;L SFRC 由于

基准质量增加 ,计算得到的失水率小于 OC。

本研究得到的混凝土干缩率与失水率之间的非

线性关系 ,与经典的混凝土干缩机理之劈张力理

论[9 ]是一致的 ;另外 ,L HFRC 可以有效降低干缩应

力 ,从而可避免出现或减少、减小路面裂缝 ,使这种

新型复合材料路面具有优良的长期性能。
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